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Ganz gleich, welche Plane Sie haben -
mit CEMEX nutzen Sie das internationale
Know-how eines weltweit fiihrenden
Herstellers von Baustoffen.

Unser breites Produktportfolio umfasst
Gesteinskornungen, Zement, Beton,
Spezialbaustoffe sowie Zusatzmittel.

Mit unseren Produkten lassen sich
Ilhre Ideen verwirklichen - egal

ob Wohnhaus, Industrieanlagenbau
oder innovative Tiefbau-Objekte.

Der bessere Beton!

Da gibt’s nichts dran

Zu rutteln

lhre Vorteile

e Schnelleres Arbeiten mit weniger Aufwand:
die optimale Verdichtbarkeit macht’s moglich.

Kein aufwéndiges Ritteln:
Rationalisierung der Betonagen.

Verwendung auch bei eng liegender Bewehrung:
Konsistenz ermdglicht das FlieBen auch bei geringen
Bewehrungsabstanden.

Bestmogliche Fiillung der Schalung:
Hohlrdume und Kiesnester sind kein Problem mehr.

Mehr Gestaltungsfreiheit:
aaton® ist das perfekte Material fiir kiihne Architektur
mit filigranen Bauteilen und komplexen Formen.

Hohe Dauerhaftigkeit der Bauteile:
FlieBfahigkeit erleichtert den Einbau; die
dichte Randzone reduziert das Eindringen
bewehrungsangreifender Stoffe in das Bauteil.

Weniger Einbaustellen:
aaton® findet seinen Weg, praktisch tiberall hin.

Weniger Larm, bessere Gesundheit:

aaton® ermoglicht die Reduzierung von Baustellenlarm
und der minimale Verdichtungsaufwand

schont die Gelenke.

Vielfach bewédhrte Qualitat:
seit 2002 erfolgreich am Markt — aaton® ist unsere
Produktlésung fiir das moderne Bauen!

aaton®

Wir haben unsere seit 2002 bewahrte
Produktfamilie aaton® erweitert. Dem Trend
zu weicheren Betonen beriicksichtigend,
runden jetzt leichtverdichtbare Betone

der Konsistenzklasse F5 als aaton® compact
die Produktfamilie ab. Damit wird

aaton® noch anwendungsfreundlicher

und breiter einsetzbar.

Unsere Produktfamilie

aaton® compact

Leichtverdichtbarer flieBfahiger Beton der
Konsistenzklasse F5 mit einem breiten Anwendungs-
spektrum im Innen- und Auf3enbereich.

aaton® comfort

Leichtverdichtbarer sehr fliefahiger Beton der
Konsistenzklasse F6 mit einem breiten Anwendungs-
spektrum im Innen- und Au3enbereich.

aaton® ultra

Selbstverdichtend fiir Sichtbetonoberflaichen mit

hohen Anforderungen, filigrane Bauteile,

komplizierte Formgebungen, enge Bewehrungsabstande
und eingeschrankt zugangliche Bauteile.




LEICHT VERDICHTBARER BETON

aaton® compact und aaton® comfort

o aaton® compact und aaton® comfort sind sehr vielseitig ein- |hl’ VOI’SpI’Uﬂg belm Bauen
g ‘ setzbar. Ob vertikal oder horizontal: Bodenplatten, Decken, . .
: ”“I “ “ “ | ‘A.’ . iy Aufbeton (z.B. bei Elementdecken), Fundamente, Wande, Sparen Sle Zelt Und
““““l“”““m |||”H””H“|Hm““Hl = ) Stlitzen und Unterziige werden ebenso problemlos erstellt L.
= ““ |””|”""|N| IIT[ILI’IEI”“““"”” wie Doppelwénde verfillt. Die Regelungen der DIN EN 206-1 Per30na| Und minimieren
N e | “|H - und DIN 1045-2 werden erfullt. .
I INIIIIIIIIIIIHIHmn.m\‘ = | den Verdichtungsaufwand.
il S _ — Einbau

Leicht verdichtbarer Beton kann ebenso wie Normalbeton
| I eingebaut werden. Das Besondere ist das ausgepragte

[ . RN = SR FlieBverhalten. Die Konsistenz ermdglicht eine leichte Ver-
i == ' _ : e - srbeitbarkeit.

Beim Einbau von aaton® compact und aaton® comfort ist die
Betoniergeschwindigkeit der jeweiligen Bauteilgeometrie Eigenschaften
anzupassen, um die notwendige Vorentliiftung des Baustoffs

minimierter Verdichtungsaufwand

sicherzustellen. Zur weiteren Unterstltzung der Entliftung
muss eine FlieBstrecke vorgehalten werden, z.B. eine ver- » sehr gutes FlieBverhalten
langerte Fahrmischerrutsche. Um dem Eindringen von zu- . o .
L . . . . einfaches Verteilen im Bauteil
satzlicher Luft in den frischen Beton entgegenzuwirken, sind
die Schiitthdhen so gering wie moglich zu halten, z.B. durch » Reduzierung der Larmbelastigung
Eintauchen des Pumpenendschlauches in den frischen Beton. durch Entfall von Innen-

oder AuBenrtttlern

Verdichten « einfachere Einhaltung von
Maftoleranzen auf Grund der

Die Verdichtung ist bauteilabhangig festzulegen. Dies kann ) . .
leicht verdichtbaren Konsistenz

bei vertikalen Bauteilen durch Klopfen oder Stochern, bei

horizontalen Bauteilen durch Schwabbeln erfolgen.

Technische Daten

Anwendungsbereiche Druckfestigkeitsklassen Expositionsklassen
Innen- und Griindungsbauteile C20/25 XC1 XC2
bewehrte AuBenbauteile C25/30 XC4 XF1 XA1
bewehrte AuBenbauteile C25/30 XC4 XF1 XA1
mit erhohtem £30/37 XC4 XD1 XS XF1 XA1
Wassereindring-
widerstand C35/45 XC4 XD2 XS2 XF2 XF3 XA2
AusbreitmaBklasse AusbreitmaB Konsistenzbeschreibung

aaton® compact F5 560 mm bis 620 mm flieBfahig
aaton® comfort F6 >630 mm sehr flieBfahig
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SELBSTVERDICHTENDER BETON

aaton® ultra

Selbstverdichtender Beton mit hervorragenden Verarbei-
tungseigenschaften: aaton® ultra hat neue Optionen fir die
Betonbauweise eroffnet.

Komplizierte Bauteilformen werden mit aaton® ultra realisierbar.
Sichtbeton ist ein wesentlicher Bestandteil moderner Archi-
tektur. Das betrifft den Anwendungsumfang ebenso wie die,
haufig baustellenspezifisch ausgepragten Anforderungen an
die Oberflachenqualitaten.

aaton® ultra wird entsprechend den Regelungen der Richtlinie
»Selbstverdichtender Beton« des Deutschen Ausschusses fiir
Stahlbeton (DAfStb) entworfen, hergestellt und Gberwacht.

Einbau

Hinsichtlich der herkdmmlichen Einbauverfahren gibt es
keine Einschrankungen. aaton® ultra kann mit Betonpumpen
gefordert werden.

Die Betoniergeschwindigkeit ist der jeweiligen Bauteilgeome-
trie anzupassen, um die notwendige Entliiftung des Baustoffs
sicherzustellen. Um den Prozess der Entliiftung zu unterstiitzen,
ist eine ausreichende FlieBstrecke im Bauteil vorzusehen. Eine
verldngerte Fahrmischerrutsche unterstitzt die Entliiftung
ebenfalls. Um dem Eindringen von zusétzlicher Luft in den
frischen Beton entgegenzuwirken, sind die Schiitthohen
so gering wie mdéglich zu halten, z.B. durch Eintauchen des
Pumpenendschlauches in den frischen Beton. Eine Alternative
stellen Betonagen vom FuBpunkt der Schalung aus dar. Bei
Bauteilen, die ein Gefalle aufweisen, sollten auf Grund der
FlieBfahigkeit des Baustoffs Ausfiihrungshilfen, z.B. oben
geschlossene Schalungen, vorgesehen werden.

Technische Daten

aaton® ultra ermoglicht
Bauen mit Eigenschaften,
die dem Material Beton
bisher verwehrt waren.

Anwendungsgebiete

Sichtbetonfldchen
schwierige Bauteilgeometrien

eng bewehrte Bauteile,
die fur Rutteltechnik
unzugangliche Bereiche aufweisen

Bauteile, die den Einsatz von
Rutteltechnik nicht ermdglichen

enge Baustellenverhaltnisse

Anwendungsbereiche Druckfestigkeitsklassen Expositionsklassen Konsistenz
bewehrte AuBenbaureile C30/37 XC4 XD1 XS1 XF1 XAt nach DAISIb-Richlinie
. . I »Selbstverdichtender Beton«
mit erhohtem Wassereindring- . -
] SetzflieBmaB gepruft nach
widerstand C35/45 XC4 XD2 XS2 XF2 XF3 XA2 DIN EN 12350-8
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SCHALUNGSTECHNIK

Fir die Bemessung und Konstruktion von Schalungen stellt
der Frischbetondruck die wesentliche EinflussgroBe dar.

Die Berechnung des Frischbetondrucks auf Schalungen bei
Verwendung von Beton nach DIN EN 206-1/ DIN 1045-2 und
von selbstverdichtendem Beton nach der DAfStb-Richtlinie
»Selbstverdichtender Beton« ist in der DIN 18218 »Frischbe-
tondruck auf lotrechte Schalungen« (Januar 2010) geregelt.

Wichtiger Unterschied zum Vorgdnger dieser Norm aus dem
Jahr 1980 ist die Beriicksichtigung der Konsistenzklassen F5,
F6 und SVB.

Wesentliche EinflussgroBen auf die Hohe des
Frischbetondrucks sind:

Frischbetonkennwerte

e  Erstarrungsende
e Frischbeton- und Lufttemperatur
e  Frischbetonwichte

e Verwendung von Betonzusatzmitteln und -zusatzstoffen

konstruktive Merkmale des Bauteils

e Bewehrungsgrad des Bauteils

Aspekte der Bauausfiihrung

e  Betoniergeschwindigkeit

e VerdichtungsmaBnahmen (Rutteltechnik,
Rutteldauer, Eintauchtiefe)

e Mogliche Erschiitterungseinwirkungen
auf den Frischbeton

e  Beheizen der Schalungskonstruktion als WinterbaumafBnahme

Betone der Konsistenzklassen F5 — aaton® compact und F6
- aaton® comfort sowie selbstverdichtende Betone - aaton®
ultra fuhren zu hoheren Frischbetondriicken als Betone der
Konsistenzklassen F1 bis F4. Dies ist bei der Bemessung und

Ausbildung der Schalungen zu beriicksichtigen.

Die Schalung muss sowohl im Bereich der ElementstoBe
untereinander als auch im Bereich ihres FuBpunktes zur Auf-
stellfliche (z.B. Fundamentplatte, Decke) dicht ausgebildet
werden. Kleinere Offnungen fiihren nicht zum »Auslaufenc
des Frischbetons aus der Schalung. Offnungen und Liicken
groBer als 3 mm sind zu vermeiden. Falls sie doch auftreten,
sind sie vor Betonagebeginn abzudichten, z.B. mit Kunst-

stoffstreifen.
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Die auf die Schalung und eventuell vorhandene Einbauteile,
z.B. Aussparungen fur Fenster, wirkenden Auftriebskrafte
sind zu beachten. Befestigungsmittel fiir die Aussparungen
sind unter Berlicksichtigung der Auftriebskrafte auszuwahlen.

Bei geneigten Wanden, geschlossenen Schalungen, sehr
grof3en Aussparungen und unebenen Aufstandsflachen sind
SicherungsmafBnahmen gegen Auftriebskrafte vorzusehen.

Sehr eng bewehrte Bauteile stellen eines der Hauptanwen-
dungsgebiete von aaton® ultra dar. Untersuchungen haben
gezeigt, dass bei diesen Bauteilen der Frischbetondruck
signifikant niedriger ist als in unbewehrten Bauteilen. Dies
wurde in der DIN 18218 berlicksichtigt. Bei Verwendung von
aaton® ultra darf bei bewehrten Stiitzen der charakteristische
Wert des maximalen Frischbetondrucks oy m.x um 20 Prozent
abgemindert werden, wenn folgende Randbedingungen

eingehalten werden:

e Einbau gegen die Steigrichtung (von oben)
im gesamten Bauteil
e Kleinste Bauteilbreite b <0,5m
e Maximaler Abstand zwischen den Staben
der Vertikalbewehrung und den Staben der
Horizontalbewehrung jeweils 125 mm
(im Bereich der gesamten Schalungsoberflache)
e Biligeldurchmesser ds > 8 mm
e Vertikalbewehrung darf nicht gestof3en
sein und muss Uber die gesamte Hohe der

Schalung durchlaufen

Die Reduzierung des charakteristische Wertes des maximalen
Frischbetondrucks o max Mindert in der Folge den Bemes-
sungswert des Frischbetondrucks o, 4 in gleichem Umfang.

Betonvergleich

Eigenschaft Normalbeton

Verarbeitbarkeit tiblich

aaton® compact

leicht

aaton® comfort

leicht

aaton® ultra

sehr leicht

Einbauleistung normal hoch hoch hoch
Verdichtungs- . . .
aufwand normal gering sehr gering entfallt
DAfStb-Richtlinie
DIN EN 206-1/ DIN EN 206-1/ DIN EN 206-1/ .
Regelwerk »Selbstverdichtender
DIN 1045-2 DIN 1045-2 DIN 1045-2 Beton« (12-2012)
Konsistenz 2.B. F3 - weich F5 — flieBfhig F6 — sehr flieBfanig | Oo2leBmab nach

DIN EN 12350-8

Verdichtungsaufwand

normales Verdichten

wenig Verdichten

leichtes Verdichten

leichtes Verdichten

kein Verdichten
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ALLGEMEINE HINWEISE

Nachbehandlung

Die Betone der Produktfamilie aaton® sind, wie alle Betone
nachzubehandeln. Es gilt: je sorgfaltiger die Nachbehand-
lung, desto besser die Eigenschaften des Bauteils. Grundlage
fir die Nachbehandlung sind die Festlegungen der DIN EN
13670/ DIN 1045-3.

Mit der objektspezifischen, die Witterungsbedingungen
beriicksichtigenden Nachbehandlung ist unmittelbar nach
dem Einbau des Baustoffs zu beginnen.

Ausgangsstoffe

Alle fiir die Produktfamilie aaton® verwendeten Ausgangsstoffe
entsprechen den derzeit giiltigen Normen und Regelwerken
und erfillen die sich daraus ergebenden Qualitdtsanspriiche.

Qualitatsiiberwachung

CEMEX Deutschland hat fir die Produktfamilie aaton® ein
Qualitatssicherungssystem entwickelt, welches in den Trans-
portbetonwerken umgesetzt wird. Flir aaton® compact und
aaton® comfort gelten die Regelungen der DIN EN 206-1/ DIN
1045-2. aaton® ultra erfillt die Festlegungen der DAfStb-Richt-
linie »Selbstverdichtender Beton«.

Geeignete Nachbehandlungsma3nahmen

Art MaBnahmen AuBentemperatur
Folie Abdecken und Benetzen, Nachbehandlungsfilm aufspriihen; S 25°C
Nachbehand- Holzschalung nassen; Stahlschalung vor Sonnenstrahlung schiitzen
lungsfilm Abdecken bzw. Nachbehandlungsfilm aufspriihen +5 bis +25°C
Abdecken bzw. Nachbehandlungsfilm aufspriihen und Warmedam- -3 bis +5°C*
gegebenenfalls mung anbringen; Verwendung warmedammender Schalung, z.B. Holz
zusatzlich Abdecken und Wirmeddmmung; UmschlieBen des Arbeitsplatzes
Wasser (Zelt) oder Beheizen (z.B. Heizstrahler); zusatzlich Betontemperatur < -3°C*
wenigstens drei Tage lang auf +10°C halten
Wasser Durch Benetzen ohne Unterbrechung feucht halten +10 bis +25°C

* Nachbehandlungs- und Ausschalungsfristen um Anzahl der Frosttage verlangern; Beton mindestens 7 Tage vor Niederschldgen schiitzen.
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WIR SIND FUR SIE DA!

REGION NORD-WEST UND REGION NORD-OST

Christian Kalytta
Produktmanagement

Telefon: 030.33 00 92 40
christian.kalytta@cemex.com
Sophienwerderweg 50 « 13597 Berlin

REGION SUD

Dr.-Ing. Veronika Markl
Produktmanagement

Telefon: 0871.972 54 07
veronika.maerkl@cemex.com

Am Industriegleis 8 - 84030 Ergolding

www.cemex.de
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